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製品検査

工程フロー 主機 [設備能力]

150t連続鋳造150t電気炉溶解 RH真空脱ガス取鍋精錬 分塊圧延 中小形圧延

60t電気炉溶解 RH真空脱ガス取鍋精錬

コールドピルガー

棒鋼

鋼管

鍛延棒鋼/平角

熱処理 ショットブラスト ピーリング ターニング矯正

第二製鋼工場（粗鋼生産量） [93,000ｔ/月]　　大形圧延機　  [35,000ｔ/月]　　アッセルミル　   [12,000ｔ/月]
第一製鋼工場（粗鋼生産量） [40,000ｔ/月]　　中小形圧延機  [79,000ｔ/月]　　熱間押出プレス  [  1,800ｔ/月]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 鍛造プレス        [8,500ｔ/月]

　

製品検査

分塊圧延

棒鋼

▼
ホットチャージ

矯正ショットブラスト

第二工場

第一工場

ビレット検査

中間検査

ビレット検査

1413

※以降の工程は、特殊鋼鋼材と同様
※熱処理・加工工程は、お客様の仕様により異なります

熱処理 矯正 酸洗

棒鋼

鋼管

熱処理 ショットブラスト 矯正

熱処理 矯正 酸洗




